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Verlegeempfehlungen fiir noraplan® Bodenbeldge

Der Untergrund muss gemaf VOB, DIN 18 365, verlegereif sein.

noraplan® Bodenbelége missen vor der Verklebung klimatisiert sein, d. h. die Temperatur des noraplan® Belags muss
der des Unterbodens entsprechen und mindestens 15 °C befragen.

Zur Lagerung auf der Baustelle
beachten Sie bitte, dass die Rollen
stehend gelagert werden:
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Vor der Verlegung erkennbare Materialfehler kénnen bei einer Reklamation nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.

Wir empfehlen noraplan® Fliesen auf Kreuzfuge zu verlegen.

Bitte beachten Sie auch unsere ,Allgemeinen Hinweise zur Verlegung von nora® Bodenbelégen, Formireppen und Zubehsr”.

Benétigte Werkzeuge fir den
Nahtschnitt

Bendtigte Werkzeuge fir die
Verklebung

Die Pfeilrichtung auf der Belags-
rickseite beachten und Bahnen-
ware bzw. Fliesen immer in glei-
cher Richtung verlegen
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Alle Nighte werden grundsétzlich vor der Klebung geschnitten. Sollten Kopfnahte eingeplant sein, missen diese vor dem

Nahtschnitt geschnitten werden. Die Ausfihrung erfolgt wie nachfolgend fir den Nahtschnitt beschrieben.

i
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Zunéchst die Bahnenbreite messen;
diese darf nach dem Nahtschnitt
1,22 m bzw. 1,20 m (ultra grip) nicht
Uberschreiten. Bahnen auslegen,
dabei beide Bahnen so weit wie
erforderlich Uberlappen, werkseitig
geschnittene Kante tber die nicht
geschnittene Kante.

Mit Linealfthrung (ca. 1 cm Abstand
zur geschnittenen Bahnenkante] wird
mit dem nora® Kanfenschneider oder
der geraden Klinge (Trapezklinge)
die werkseitig beschnittene Kante
begradigt und gleichzeitig die da-
runterliegende Bahn angeschnitten
(angeritzt). Alternativ zum nora® Kan-
tenschneider kann auch der Railcut
(Fa. Wolff) verwendet werden, nicht
jedoch der Linocut.

Es hat sich in der Praxis bewdhrt, den
unteren angeritzten Belagsstreifen

mit der Hakenklinge abzutrennen.
Das Schneiden mit Unterkantenschnift
nach dem Einlegen des Belags ist
nicht zu empfehlen, da die Gefahr
der Nahtpressung besteht.
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4. Nach dem Nahtschnitt wird die Halfte

der Bahnen umgeschlagen.

Untergrund und Rickseite der Belags-
bahnen absaugen.

5. Geeignet sind Dispersionsklebstoffe,
wir empfehlen nora® AC 100*. Der
Klebstoffauftrag erfolgt mit der vom
Hersteller empfohlenen Zahnung.

6. Zum Vermeiden einer Umschlagkante
die Bahn ca. 1020 cm in den noch

frischen Keber ziehen.

7. Die notwendige Abliftzeit ist von der
Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und
der Saugfahigkeit des Untergrundes
abhéngig. Es ist daher sehr wichtig,
die offene Zeit des Klebstoffs keines-
falls zu tberschreiten, d. h. der Belag
ist unbedingt in der Frischphase des
Klebstoffs einzulegen. Klebstoffbenet
zung auf der Belagsrickseite sicher
stellen. Zieht der Klebstoff im Finger
test Faden, ist bereits ein kritischer
Punkt erreicht und die Benetzungsfa
higkeit oft nicht mehr gegeben. Bitte
ergénzende Hinweise der Klebstoff-
hersteller beachten.

*oder vergleichbares Produkt anderer Hersteller; die Eignung und Verarbeitung sowie den Verbrauch des ausgewdhlten Produkts entnehmen Sie bitte der Aufbauempfehlung
bzw. dem Technischen Datenblaft.
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8. Beim Einlegen der Bahnen muss eine
vollflachige Benetzung der Belags-
rickseite erreicht werden. Die Belags-
kanten ohne Spannung einlegen, auf
keinen Fall pressen oder stauchen.
Wenn eine Verfugung vorgesehen ist,
darf die Fugenbreite 0,3 mm nicht
Uberschreiten.

9. Den Belag sorgfaltig und vollflachig
anreiben, z. B. mit einem Korkbrett,
anschlieBend mit geeigneter Andriick-
walze im Kreuzgang anwalzen. Bei
Dispersionsklebstoffen das Anreiben
ie nach Temperatur nach einiger Zeit
wiederholen, vor allem an den End-

und Nahtbereichen.

Wichtige Hinweise:
Klebstoffreste auf der Belagsoberseite missen sofort mit nora® Flissigwachs entfernt werden.

noraplan® muss wahrend der Verlegung und Abbindezeit des Klebstoffs vor Temperaturéinderung, z. B. Sonneneinstrahlung
und insbesondere bei bis zum Boden verglasten Elementen, geschitzt werden.

Die Belagsndhte kdnnen mit nora® Thermoschnur verfugt werden - frihestens 24 Stunden nach der Verlegung (siehe
Verarbeitungsempfehlung ,Verfugung”).

Erst 72 Stunden nach der Verlegung darf der Bodenbelag voll belastet werden.

Nass- oder Feuchtreinigung darf erst nach dem Abbinden des Klebstoffs - ca. 72 Stunden - durchgefihrt werden.

Hierbei bitten wir um Beachtung unserer detaillierten Reinigungs- und Pflegeempfehlung fur den jeweiligen noraplan® Belag,
die unserer Homepage entnommen werden kann.

Der verlegte Bodenbelag darf wahrend der Abbindephase des Klebstoffs nicht abgedeckt werden. Danach sollte bis zur
Abnahme ein spezielles, dampfdiffusionsoffenes Material verwendet werden. In stark frequentierten Eingangsbereichen
empfiehlt es sich, einen ausreichend groBen Schmutzfang bzw. Sauberlaufzonen einzurichten.

Besonderheit:

Bei der Verlegung von noraplan® unita und noraplan® ultra grip ist beim Doppelnahtschnift, Einschneiden, Frésen efc.
mit erhahtem Klingenverbrauch zu rechnen.
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noraplan® ed und noraplan® ec
Ergénzend zur noraplan®-Verlegeempfehlung ist folgendes zu beachten:

Den Einsatz von leitfshigen Vorstrichen lehnen wir grundséizlich ab, da die Saugféhigkeit des Unterbodens reduziert wird.
Fur die Klebung muss ein empfohlener, elekirisch leitfahiger Klebstoff verwendet werden. Wir empfehlen nora® ED 120*.

Die elektrische Ableitung

Der Anschluss an den Potentialausgleich

(Aufgabe des Elektrikers) erfolgt sowohl IH‘ Y~

bei Bahnenware als auch bei Fliesen tber \\<§

das Aufkleben einer Kupferbandfahne Q\\\

(selbsiklebend 10 mm x 0,08 mm) auf den . 1 %

verlegereifen Untergrund (ca. 1,5 m). 40
gm

Alle 40 m2 ist mind. 1 Anschluss an den
Potentialausgleich erforderlich. In Abhan-
gigkeit vom Grundriss kénnen auch

mehrere Anschlisse notwendig sein.

Hinweise zur Erdung auf GroBfléchen kénnen auf Wunsch als PDF-Download bereit gestellt werden.

Bei noraplan® ed Beldgen mussen die Belagsnahte grundsdtzlich verfugt werden. Hierfur ist die nora® 1-K-Fugenmasse erforderlich.
Die Verfugung sollte frihestens 24 Stunden nach der Verlegung erfolgen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeit der Fugenmasse von
mindestens 12 Stunden (siehe Verarbeitungsempfehlung ,Verfugung’).

Hinweis:

Bei Forderung der Mindestisolation zum Personenschutz nach VDE 0100, Teil 410 bzw. Harmonisierungsdokument HD 384.4.41 S2
ist sicherzustellen, dass die Isolierung von Béden nicht durch Feuchtigkeit beeintrachtigt werden kann. Weiterhin ist fur die Erfillung
der Mindestisolation im Fugenbereich das Verfugen mit nora® 1-K-Fugenmasse erforderlich.

*oder vergleichbares Produkt anderer Hersteller; die Eignung und Verarbeitung sowie den Verbrauch des ausgewdhlten Produkts entnehmen Sie bitte der Aufbauempfehlung
bzw. dem Technischen Datenblatt.
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noraplan® acoustic

Nur Bahnenware
Ergénzend zur noraplan®-Verlegeempfehlung ist folgendes zu beachten:
Fur die Klebung von noraplan® Beléigen mit Schaumunterseite eignen sich Dispersionsklebstoffe. Wir empfehlen nora® AC 100*.

Aufgrund des elastischen Unterteils ist das Verfugen der Belagsnéhte mit nora® Fugenmasse oder nora® Thermoschnur erforderlich;
es sollte frihestens 24 Stunden nach der Verlegung erfolgen (siehe Verarbeitungsempfehlung ,Verfugung”).

*oder vergleichbares Produkt anderer Hersteller; die Eignung und Verarbeitung sowie den Verbrauch des ausgewdhlten Produkts entnehmen Sie bitte der Aufbauempfehlung
bzw. dem Technischen Datenblatt.
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Kontakit: Link zum Video:
nora systems GmbH
Hohnerweg 2 - 4

69469 Weinheim

Tel: +49 (0) 6201 - 80 56 66
Fax: +49 (0) 6201 -88 30 19
E-Mail: info-de@nora.com
www.nora.com/de

www.nora.com/installation %

Stand: 02/2019


https://www.nora.com/deutschland/de/verlegung-pflege-bodenbelag/verlege-reinigungs-videos

